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F12 Knauf Fertigteilestrich

F126 — Knauf Brio-Elemente
F127 — Knauf Brio-Verbundelemente
F145 — Knauf TUB-Platten
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F12 Knauf Fertigteilestrich

Einsatzbereiche / Technische und bauphysikalische Daten

Knauf Brio (F126 / F127) und Knauf TUB (F145) sind Estrichsysteme in Trockenbauweise

Knauf Brio besteht aus homogen aufgebauten Gipsfaser-Elementen mit eingefrastem Stufenfalz
Knauf TUB besteht aus zwei Lagen Spezial-Gipsplatten mit hohen Festigkeiten, die auf der Baustelle miteinander verklebt und verklammert werden

knaug...

Einsatzbereiche

e fiir Wohnungsbau, Biirobau, Schulen, Krankenh&user etc.
in Abhangigkeit von der Belastung und Unterkonstruktion

e fiir den Innenbereich einschlieRlich hduslicher Feuchtrdume

Geeignet:

® F(r FuBbodenheizung:
F126 Brio-Elemente und F145 TUB-Platten
e Stuhlrollenfest:
F126 Brio-Elemente und F127 Brio-Verbundelemente:
ohne zusatzliche Malnahmen
F145 TUB-Platten:
mit = 2 mm Knauf Nivellierspachtel 415

o f{ir Fertig- und Mosaikparkett

Warmeleitfahigkeit W/(mK)
Knauf Brio

Knauf TUB-Platten

EPS

Holzfaser WF

Knauf Trockenschiittung PA
Knauf EPO-Leicht

0,38/0,30
0,21

0,04
0,055

0,23

0,07

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der Verbundelemente
wurde fiir Brio 2 g = 0,38 W/(mK) vorausgesetzt
Fir die Bemessung von FuBbodenheizungen mit Brio-Elementen ist
A 4q = 0,30 W/(mK) anzusetzen

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

i _ Knauf Brio u ca. 17
° f?rscthmmende Parkelzttverlegung Knauf TUB-Platten M 5-10
° fterep.pmh, PYC und Linoleum EPS M 30-70
o fiir Steinzeugfliesen max. 33 cm x 33 cm Holzfaser WF M ca5
e Knauf Brio und Knauf TUB-Platten diirfen nicht Knauf Trockenschiittung PA u 1-2
in Nassraumen (Gefélle, Ablauf) eingesetzt werden Knauf EPO-Leicht T 1-2
Fertigteilestrichprogramm Technische Daten Warme- Wasserdampf- Material- | =
MaRe Gesamt- Gewicht || durchlass- diffusions- Nummer %
Element / dicke Element/ || widerstand aquivalente é’, >
Platten D Platten Luftschichtdicke 232
ca. sq - Wert B
Schemadarstellung ohne MaRstab mm mm kg/m? m? K/W m L L
F126 Knauf Brio-Elemente DeckmaR: 600 /1200 mm
Brio8 15 Gipstaser 18 22 005-006 || 031 00082667 [0St/
S e Ipstaser 2oL : Palette
#‘FD Brio 23 . 50 St./
1200 23 Gipsfaser 23 28 0,06 - 0,08 0,39 00082670 Palette
F127 Knauf Brio-Verbundelemente Deckmaf: 600 /1200 mm
Brio 18 WF 18 Gipsfaser 50 St/
- + 28 24 0,23 0,36 00082669 Paletfe
10 WF (Holzfaser)
o
] Brio 18 EPS 18 Gipsfaser 105t/
+ 38 22 0,55 0,9 00082668 Palett-e
- D 20 EPS (expan. Polystyrol)
+ 1200 + Brio 23 WF 23 Gipsfaser 0t
T + 33 30 0,24 0,44 00082671 Palette
10 WF (Holzfaser)
F145 Knauf TUB-Platten DeckmaR: 900 / 1250 mm
Verlegung zweilagig
= TUB 2x 12,5
@ 2x12,5 2 0,12 0,25 oooozosg 205t
TUB Gipsplatten alette
40
1250




Brandschutz
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Klassifizierung von Fertigteilestrichen fiir eine Brandbeanspruchung von oben (Deckenoberseite)

FuBbodenaufbau Feuerwider- || Tragschicht Erforderlicher Aufbau unterhalb der Tragschicht
standsklasse
k Brio 18
1 F30 ohne
Brio 18 EPS
Y | Brio 23
e E— F60 ohne
TUB 2x 12,5
Brio 18 WF
ohne
Brio 23 WF
T T Brio 18 Alternativ: ) .
[T | = 10 mm Dammstoff (Baustoffklasse mind. B2),
Mineralwolle ), Rohdichte = 150 kg/m? (z.B. Floorrock GP, Fa. Rockwool)
] Brio 18 EPS ’ Holzfaser, Rohdichte =200 kg/m?
oder
L) b ) Egp 29,5 mm Knauf Platte (GKB / GKF)
P oder
e : = 20 mm Knauf EPO-Leicht
Brio 23 er
] i ! = 20 mm Knauf Trockenschittung PA
er
| ; ; TUB 2x 12.5 = 10 mm mineralische Ausgleichsmasse (Baustoffklasse mind. B2),
_ ’ Rohdichte = 1500 kg/m?
Brio 18 + Brio 18
ohne
Brio 23 + Brio 23
Nachweis ABP P-3103/9975
1) Nur Mineralwolle-Platten verwenden, die vom Dammstoff-Hersteller Baustoffklassen
als geeignet fiir gipsgebundene Fertigteilestriche ausgewiesen sind . .
Max. Zusammendriickbarkeit: 1 mm Knauf Brio 18 / Brio 23 A
e Brandschutztechnisch nicht erforderliche Schichten wie z.B. Knauf Brio 18 WF / Brio 23 WF E DIN EN 13501-1
Polystyrol-Hartschaumplatten, Holzfaserddmmplatten usw. diirfen Knauf Brio 18 EPS
unterhalb der oben angefiihrten Aufbauten angeordnet werden
e Zwischen den brandschutztechnisch erforderlichen Schichten Knauf TUB (Spezial-Gipsplatte) A2
sind Schichten bis zu einer Dicke von 50 mm aus Baustoffen Knauf Platte (GKB / GKF) A2
mind. der Baustoffklasse B2 (z.B. FuRbodenheizung) zuldssig - DIN 4102-1
e Randdidmmstreifen: Baustoffklasse A, Schmelzpunkt = 1000 °C, Knauf EPO-Leicht B2
Rohdichte = 80 kg/m? (z.B. Knauf Randdédmmstreifen aus Mineralwolle) Knauf Trockenschiittung PA A1
Rohdecken
Massivdecken | Stahltragerdecken | Holzbalkendecken

ohne Einschub

| | | -
1 | I I D

Mindestdicke gemaR Statik Bemessung der Stahltrager gem. Statik mit Einschub

Deckenaufbau mit Beton o. &. ‘ 2 7z — A;
Stahltrapezprofildecken §§} §§}

Holzwerkstoffplatten: = 16 mm, p = 600 kg/m?

AN N U e e W oder
‘ ‘ Sperrholzplatten: = 16 mm, p = 520 kg/m?

Bemessung der Stahltrapezprofile geman Statik oder
Bretter / Dielung: = 21 mm




Mechanische Belastbarkeit - Knauf Brio und Knauf TUB-Platten
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FuBbodenaufbauten fiir verschiedene Einsatzgebiete und Nutzlasten

Nutzung bzw. Einsatzgebiete Nutzlasten Tragschicht Moglicher Aufbau unterhalb
nach der Tragschicht /
DIN 1055-3 der FuBbodenheizung
Dicke in mm
1 2 8 4 5
£ 5%
(=] (=)
- £ % é é ICED T
7] ) S |30
s % E s| 51|58 = =
c © k= = o |25 & L
[} = = 5 5 @
<= [ e oSl ¢ |23 o =
8 | 2] 3 2lglggls|elg
[T (1T} (= = = |F+]| T L L
ohne FuBbodenheizung
. . i N 18 Brio18 20
Ré&ume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in 10 20 bis 10 0 15
Krankenh&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger 2kN/m?  1kN || 23 Brio 23 bis | bis o0 bis  bis  bis
Kiichen und Bader 20 100 20 100 800
25  TUB2x125 +TUB
Flure in Biirogebauden, Biroflichen, Arztpraxen, 18 Brio18 o 2
) A - . 0 ) 10 0 15
Stationsraume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, 2kN/m2 2 kN 2 Brio 23 i bis bis bis | bis | bis
Flachen in Verkaufsraumen bis einschl. 50 m? Grund- 30 100 20 100 | 800
flache in Wohn-, Biiro-, und vergleichbaren Gebauden 25 TUB 2x 12,5 +TUB
18  Brio 18 E,O ;,0 g :)?
Biiroflachen mit héherer Belastung 3kN/m? 2 kN - |- 1'50 2'; 1'050 8'050
23 Brio 23 +TUB
Flure in Hotels, Altenheimen, Internaten usw.; 23 Brio 23 0 0 15
Kiichen und Behandlungsrédume einschl. 3kN/m*> 3 kN . - - - bis | bis = bis
OP's ohne schweres Gerat 30,5 Brio 18+ TUB 12,5 20 100 @ 800
Flure in Krankenhusern, Flachen mit Tischen 35,5 Brio23 +TUB 12,5
z. B. Schulrdume, Cafes, Restaurants, Speiseséle 4KN/m? 3 kN 36 Brio 18 + Brio 18 i i ) t1)|0s gis ;z
Leseséle, Empfangsraume 20 100 800
(Zuordnung abweichend zu DIN 1055-3) 37,5 TUB2x125+TUB125*
Flachen mit fester Bestuhlung, z. B. in Kirchen, 36 Brio 18 + Brio 18 * 10 0 15
Theatern, Kinos, Kongressséle, Horsale, Versamm- 4kN/m? | 4 kN ) _ - - - bis  bis  bis
lungsraume, Warteséle 46  Brio 23 + Brio 23 20 | 100 800
Frei begehbare Flachen z. B. Museumsflachen, Aus-
stellungsflachen, Eingangsbereiche in offentlichen
Gebéauden und Hotels; Flachen fiir grole Menschen- 10 0 15
ansammlungen z. B. in Gebauden wie Konzertsalen, 5kN/m?  4kN 46 Brio 23 + Brio 23 * - - - bis | bis  bis
Eingangsbereiche; Flachen in Einzelhandelsge- 20 100 800
schaften und Warenhausern; Flachen in Fabriken
und Werkstatten mit leichtem Betrieb
mit FuRbodenheizung Bauart B
- . . . ) 18 Brio 18 - - -
Raume und Flure in Wohngeb&uden, Bettenrdume in max 0 15
Krankenhausern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger 2kN/m?>  1kN 23 Brio 23 20 10 " bis | bis
Kiichen und Bader - - bis 50 ** 800
25 TUB 2x 12,5 50
Flure in Blrogeb&uden, Blroflachen, Arztpraxen, 23 Brio 23
) . - ) 20 0 15
Stationsraume, Aufenthaltsraume einschl. der Flure, 2kN/m2 2 kN i i bis | M
Flachen in Verkaufsrdumen bis einschl. 50 m? Grund- 50 10 s0e oo
flache in Wohn-, Biro-, und vergleichbaren Gebauden 25 TUB 2x 12,5
20 max 0 15
Biiroflachen mit hoherer Belastung 3kN/m*>  2kN 23 Brio 23 - - bis 10 " bis  bis
50 50* 800

o Aufbau unterhalb der Tragschicht = 1 bis 6 siehe Seite 5

AR o Allgemeine Hinweise siehe Seite 5
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FuBbodenaufbauten auf Trapezblech mit Sickenfiillung

e Bei der Verlegung auf Trapezblechen sind Nutzlasten nach Tragschicht Aufbau unterhalb
in der Regel die Sicken aufzufiillen oder DIN 1055-3 der Tragschicht
das Trapezblech mit einer iiberbriickenden
Holzwerkstoffplatte abzudecken Max. Nutzlasten siehe Tragschichten

o Bei Auffiillung der Sicken: Tabellen Seite 4 +
« mit Trockenschiittung PA: 2 3 Max. zugelassene Nutzlasten || Dicken der Aufbauten unterhalb der Tragschichten

bis mind. 20 mm (iber Oberkante Trapezblech des Trapezbleches durfen siehe Tabellen Seite 4
nicht tberschritten werden
e mit EPO-Leicht: 6
bis mind. Oberkante Trapezblech
FuBbodenaufbauten auf Trapezblech ohne Sickenfiillung

© Bei Trapezblechen mit einer Sickenbreite Nutzlasten nach Tragschicht Aufbau unterhalb
< 100 mm kann auf eine Auffiillung der DIN 1055-3 Aufbau iiber Trapezblech der Tragschicht
Sicken verzichtet werden Flachenlast | Einzellast Dicke

e Trapezblech mit Vlies abdecken mm

® keine Dammschichten zwischen Trapezblech 23 Brio 23
und Fertigteilestrich einsetzen 2 kN/m? 1 kN o Vlies oder Ahnliches

e Verlegung der Brio-Elemente quer zu den Sicken 25 TUB 2x 12,5 (keine Dammschicht

4 kNim? 3N 3% Brio18+Brio18* | cinseizoan

Allgemeine Hinweise

* = unten liegend, verklebt und verklammert oder verschraubt e Die Angaben zu den zuldssigen Einzellasten basieren auf:

** = Verlegung einlagig * Belastungsflache 4 cm x 4 cm

*** =TUB 12,5 unter Brio bzw. unter 2x TUB 12,5 mm liegend e Abstand zum Rand = 6 cm

e mehrlagige Verlegung der Tragschicht siehe Seiten 12 + 14 e Durchbiegung < 3 mm

e Konstruktionen fiir hohere Nutzlasten auf Anfrage

Dammschichten unterhalb der Tragschicht / unterhalb der FuBbodenheizung

1 Mineralwolle MW

e Rohdichte = 150 kg/m?, (z.B. Floorrock GP, Fa. Rockwool)

o Nur Platten verwenden, die vom Mineralwolle-Hersteller als geeignet fiir gipsgebundene Fertigteilestriche ausgewiesen sind
© Max. Zusammendriickbarkeit: 1 mm

o Trittschallddmmung nur einlagig verlegen

2 Knauf Trockenschiittung PA mit Abdeckplatte (z.B. TUB 12,5) falls erforderlich

B | Rohdichte ca. 500 kg/m?
© Trockenschiittung PA als Aufbau unterhalb der Tragschicht kann bei Schichtdicke < 30 mm ohne zusétzliche Abdeckplatte fir
Einzellasten bis 2,5 kN eingesetzt werden

© Bej Verlegung von EPS auf Trockenschiittung PA: Gesamtdicke < 100 mm (Héhere Aufbauvarianten auf Anfrage)
© Bei Verlegung von EPS oder Brio 18 EPS auf Trockenschiittung PA wird eine Abdeckplatte empfohlen

© Bei Verlegung von FuBbodenheizung oder Mineralwolle MW auf Trockenschiittung PA ist grundsatzlich eine Abdeckplatte
(= 9,5 mm oder TUB 12,5 mm ) erforderlich

e zwischen Fubodenheizung und Trockenschiittung PA darf nur 1 weitere Dammstofflage (Holzfaser WF oder EPS) eingesetzt werden

e Trockenschittung PA darf nicht in R&umen eingebaut werden, in denen dynamische Lasten auftreten wie durch Waschmaschinen,
Wascheschleudern oder Ahnlichem

4 Holzfaser WF

e Rohdichte = 200 kg/m?
e bei Schichtdicke 10 mm + EPO-Leicht als Aufbau unterhalb der Tragschicht erhéhen sich die angegebenen Einzellasten um 0,5 kN
(gtiltig nur ohne FuRbodenheizung)

5 EPS

e EPS DEO nach DIN 4108-10 (entspricht ehemals PS 20)
o Trittschalld@mmplatten EPS DES sind nicht geeignet
® Maximal 3 Lagen

6 Knauf EPO-Leicht

e Rohdichte ca. 200 kg/m?

® Druckfestigkeit ca. 1 N/mm?

e bei EPO-Leicht als alleinigen Aufbau unterhalb der Tragschicht erhéhen sich die angegebenen Einzellasten um 0,5 kN
(gtiltig nur ohne Fulbodenheizung)




Trittschallschutz - Massivdecken
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Die Trittschalld@mmung bei Massivdecken ist nach DIN 4109 Beibl. 1 zu berechnen.
In der folgenden Tabelle sind fiir verschiedene FuBbodenaufbauten Trittschallminderungen A L zusammengestellt.

FuBbodenaufbau

Trittschallminderung Nachweise
Tragschicht Gesamt- Massivdecke (Trittschallverbesserungsmaf)
+ dicke Rechenwert Priifwert
Aufbau unterhalb der Tragschicht mm AL wr (dB) AL wp (dB)
; : abgeleitet aus
: ZBJ';;’*E’P'SM 2 38/43 16 18 Megssung TUB
ita 0034.04-P85
° TUB 2x 12,5
e 10 mm Holzfaser oder 35 ita 0034.04-P85
10 mm Mineralwolle oder 35 16 18 ita 0034.04-P85
20 mm EPS oder 45 iBP P-BA 143/92
7 mm PE-Folie Ethaform 32 iBP GS 545/79

¢ Brio 18 /Brio 23
e 10 mm Holzfaser oder 28133 17 19 ita 0034.04-P85
10 mm Mineralwolle

* Brio 18 + Brio 18 2)
e 10 mm Holzfaser oder 46 18 20 ita 0034.04-P85
10 mm Mineralwolle

* Brio 18 + TUB 12,5 2
e 10 mm Holzfaser oder 40,5 19 21 ita 0034.04-P85
10 mm Mineralwolle

* TUB 2x 12,5 .

e 35 mm Knauf Trockenschuttung PA 60 20 22 IBP GS 244/81

* Brio 23 + TUB 12,5 2)

e 10 mm Mineralwolle oder 455 21 23 ita 0122.98-P130
10 mm Holzfaser

e Brio 18 / Brio 23
e 10 mm Mineralwolle 3) oder 48/53 29 24 ita 0121.98-P130

10 mm Holzfaser (ohne
e 20 mm Knauf Trockenschittung PA Abdeckplatte)

* TUB 2x 12,5
e 8 mm Holzfaser 68 22 24 iBP GS 246/81
e 35 mm Knauf Trockenschiittung PA

° Brio 23 3
e 20 mm Mineralwolle, s < 40 MN/m? 1)

° Brio 23

e 20 mm Mineralwolle, s <40 MN/m? 1)
e 8 mm Holzfaser
e 20 mm Knauf Trockenschiittung PA

25 27 ita 0095.05-P402

7 28 30 ita 0095.05-P402

¢ Brio 18 + Brio 18

e 20 mm Mineralwolle, s < 20 MN/m® 1) )
e 8 mm Holzfaser 84 31 33 ita 0095.05-P402

e 20 mm Knauf Trockenschiittung PA

Fiir die Messungen
wurden verwendet

Holzfaser WF: Rohdichte 240 kg/m?; dynamische Steifigkeit 40 MN/m?*

EPS: EPS DEO nach DIN 4108-10 (entspricht ehemals PS 20)

Knauf Trockenschiittung PA: Rohdichte ca. 500 kg/m?

Mineralwolle MW: Rohdichte 180 kg/m?, fir Wohngeb&ude etc. Flachenlast 2 kN/m?, Einzellast 1 kN

Nur Platten verwenden, die vom Mineralwolle-Hersteller als geeignet fiir gipsgebundene Fertigteilestriche ausgewiesen sind.
Allgemeine max. Zusammendriickbarkeit: 1 mm

1) Abweichend zu oben max. Zusammendriickbarkeit: 2 mm

Anmerkungen
zur Tabelle

2) Unverklebt gepriift

3) Abdeckplatte (= 9,5 mm Knauf Platte) erforderlich

e Die Werte gelten fiir Verbundelemente und fiir Baustellen-Kombinationen

e Fir die blau hinterlegten FuRbodenaufbauten wurde A L bestimmt. Die Werte der ergéanzenden FuRbodenaufbauten basieren auf
Erfahrungen (Gleichsetzung Mineralwolle / Holzfaser; Messwert fiir Brio 18 - gleichgesetzt Brio 23).




F12 Knauf Fertigteilestrich

Schallschutz - Holzbalkendecken

Schallschutz von Holzbalkendecken

knau..

1 Allgemeines

Gegenliber Massivdecken haben Holz-
balkendecken konstruktionsbedingt einige
schallschutztechnische Besonderheiten.
Infolge der geringen Flachenmasse, der Re-
sonanz zwischen den relativ leichten Scha-
len und ausgepragter Korperschallbriicken,
ist die Schalld@mmung im tiefen Frequenz-
bereich schlecht, mit steigender Frequenz
steigt sie an und erreicht im hohen Fre-
quenzbereich extrem gute Werte.

Die oftmals empfundene schlechte Schall-
dammung der Holzbalkendecken ist in der
mangelhaften Schallddmmung im tiefen
Frequenzbereich begrindet (< 500 Hz).
Verbesserungen missen deshalb vor allem
im tiefen Frequenzbereich wirksam werden.

2 Bemessung nach Trittschallschutz

Fir die Herangehensweise bei der Verbes-
serung des Schallschutzes von Holzbalken-
decken ist es auch wichtig, zu wissen, dass
die Anforderungen an den Trittschallschutz
bei Holzbalkendecken schwieriger zu erfiil-
len sind als der geforderte Luftschallschutz
gleicher Anforderungskategorie.
ErfahrungsgeméR kann davon ausgegan-
gen werden, dass bei ausreichendem Tritt-
schallschutz der Luftschallschutz der Decke
in der Regel ebenfalls erreicht wird.
Deshalb wird in den meisten Fallen die De-
cke nach der Trittschallddmmung bemessen
und von diesem errechneten Wert die Luft-
schallddmmung abgeleitet.

3 Berechnungsgrundlagen

Ein genormtes Rechenverfahren zur Be-
rechnung der Trittschallddmmung von Holz-
balkendecken gibt es bisher nicht.

Bei Knauf wurden deshalb umfangreiche
Messungen der Trittschallddmmung an ty-
pischen Holzbalkendecken (Holzbalken-

decken mit schwerem Deckeneinschub =
Holzbalkendecke A und leichtem Decken-
einschub = Holzbalkendecke B, siehe Pri-
faufbau) in einem Prifstand mit ,unterdri-
ckten Nebenwegen® durchgefihrt und der
Einfluss von Konstruktionsanderungen im
Boden- und Unterdeckenbereich analysiert.
Die Messwerte des bewerteten Normtritt-
schallpegels, bezeichnet als L,  (gags),
sind in Tabelle 1 (Tabelle 1.1 Neubau / Alt-
bau teilentkernt, entkernt und Tabelle 1.2
Altbau) zusammengestellt.

Als StandardfuBbodenaufbau (Schichten
uber der Spanplatte) wurde Fertigteilestrich
aus 18 mm Knauf Brio (Spezial-Gipsfaser-
platte) mit 10 mm Holzweichfaserplatte als
Trittschalldammplatte gewahlt. Diese Wer-
te wurden der jeweiligen Decke ohne FuR-
bodenaufbau gegeniibergestellt, so dass
daraus die Wirksamkeit des FuRbodenauf-
baus eingeschatzt werden kann. Der Ein-
fluss verschiedener Deckenaufbauten (De-
ckenbekleidung / Unterdecke) bei Variation
der Unterkonstruktion, Beplankung, Einbau-
hohe etc. ist aus den Messergebnissen der
Zeilen 1 bis 34 ersichtlich.

4 Berechnung individueller
Konstruktionen
Um eine erweiterte Anwendung der in Tabel-
le 1 zusammengestellten Konstruktionen bei
abweichendem Einsatz von Materialkompo-
nenten und Konstruktionsdetails zu ermég-
lichen, wurde in Tabelle 2 die ,Gleichwertig-
keit* moglicher Abweichungen zu Aufbau-
ten nach Tabelle 1 in Auswertung umfang-
reicher Untersuchungen beurteilt und Gber
Korrekturwerte (K konstruktionen) Mit ausrei-
chender Genauigkeit quantifiziert (zur Be-
achtung: konstruktive Manahmen mit ne-
gativem Korrekturwert verbessern die Tritt-
schalldammung?).

Die Kennwerte der Tabelle 1 und Tabelle
2 ermdglichen die Beurteilung einer brei-
ten Palette von konstruktiven Ausfliihrungen
von Holzbalkendecken. Mit Hilfe dieser Re-
ferenzdaten ist es maglich, schallschutz-
technische Eigenschaften von analogen
(oder ahnlichen) Decken in der Baupraxis
einzuschatzen.

5 Aussagen zur Luftschallddmmung

Die Messungen zur Trittschallddmmung

wurden durch Luftschallschutzmessungen

erganzt.

Da die Grenzschallddmmung des Knauf-

Prifstandes fir die Luftschallddmmung von

Konstruktionen mit Luftschallddmmwerten

uber 60 dB nicht ausreichend ist, lassen di-

ese Messungen nur tendenzielle Aussagen

zum Luftschallschutz zu:

m Die Luftschalld@mmung der gewahlten
Normdecken ist mit R, = 46 dB (Holzbal-
kendecke A) und 43 dB (Holzbalkendecke
B) sehr schlecht.

m Durch Fertigteilestrich einfachster Ausfiih-
rung (z.B. 18 mm Brio + 10 mm WF) wird
eine Verbesserung von ca. 5 dB erreicht.

m In Kombination Fertigteilestrich und ver-
besserte Rohdecke durch entkoppelte Sy-
steme lassen sich die Luftschallddmm-
mafle der Testrohdecken bereits bei ,Di-
rektbekleidung” mit entkoppelter Befesti-
gung der Platten (iber Metallprofile auf
uber 60 dB und mit komplett entkoppelten
Deckensystemen (z.B. freitragende Un-
terdecke) auf iiber 65 dB verbessern.

Charakterisierung der Holzbalkendecke (Prifaufbau fiir alle weiteren Messungen)

T, ® FuRbodenaufbau:
‘ ,  Brio 18 WF

[ | | ® 24 mm Spanplatte
& [

e

e+

Priifaufbau Holzbalkendecke A (schwerer Einschub)

- ® Holzbalken 120 / 180 mm, Achsabst. 500 mm

e Deckeneinschub aus 24 mm Spanplatte mit
I 100 kg/m? Auflast aus Sand ‘ _—

e

‘ 1 Deckenbekleidung / Unterdecke ‘ ‘
(Achsabstand Tragprofil /-latte 500 mm)

Priifaufbau Holzbalkendecke B (leichter Einschub)

e Fulbodenaufbau:
Brio 18 WF

e 24 mm Spanplatte
e Holzbalken 120 / 180 mm, Achsabst. 500 mm

e 160 mm Glaswolle, ca. 3 kg/m? zwischen
Balken geklemmt

e Deckenbekleidung / Unterdecke
(Achsabstand Tragprofil /-latte 500 mm)




Schallschutz - Holzbalkendecken

F12 Knauf Fertigteilestrich I{”I"If
Gips

Tabelle 1: 1.1 Bewerteter Normtrittschallpegel (L nw (8)) fiir Holzbalkendecken ohne / mit FuBbodenaufbau
Holzbalkendecken als Neubau / Altbau teilentkernt, entkernt

Deckenaufbau Unterkonstruktion | Knauf Platten Bewerteter Normtrittschall L (g) in dB Zeile
Holzbalkendecke A Holzbalkendecke B
(schwerer Einschub) (leichter Einschub)
Art Dicke FuRbodenaufbau FuBbodenaufbau
mm ohne | mit ohne | mit
D150 Direktbekleidung, Neubau / Altbau teilentkernt, entkernt Knauf Schallschutznachweis T 001-11.06
e RN N O Befestigungsabstand
Beplankung Fireboard 25 71 62 1
<1000 mm
Winkel 63 54 2
Entkopplung Fireboard 25
durch
MW-Profil 60 51 3
D151 Holz-Unterkonstruktion, Neubau / Altbau entkernt, teilentkernt Knauf Schallschutznachweis T 002-11.06
12,5 74 65 76 68 4
Traglatte 50x30 mm
direkt befestigt GKE
2x12,5 | 71 74 65 5
D152 Metall-Unterkonstruktion, Neubau / Altbau teilentkernt, entkernt Knauf Schallschutznachweis T 003-11.06
12,5 62 55 60 54 6
GKB
= , 2x12,5 | 57 49 55 49 7
A £  Tragprofil CD 60x27
i @ mit Direktschwing-
el abhanger
= \i 25 47 *) 8
GKF
18 +25 41 9
47 %% 53 10
GKB 12,5
52 %) *) 11
Diamant 12,5 57 50 12
7 77 72 7 7 27 7, Tragprofil CD 60x27 42 %) 49 13
X mit Direktschwing- GKB 2x12,5
abhanger 46 ) ™) 14
+40 mm Dammschicht
*) ohne zusatzliche Diamant  2x 12,5 52 45 15
Dammschicht
40 %) 16
25
45 *) **) 17
GKF
37 18
18 +25
41 *) **) 19

**) Gemessen mit Trittschallddmmplatte 12/1 mm Mineralwolle Fortsetzung Tabelle 1.1 auf Seite 9



Schallschutz - Holzbalkendecken

F12 Knauf Fertigteilestrich I{”ﬂ”f
Gips

Tabelle 1: 1.1 Bewerteter Normtrittschallpegel (Lnw (8)) fiir Holzbalkendecken ohne / mit FuBbodenaufbau
Holzbalkendecken als Neubau / Altbau teilentkernt, entkernt

Deckenaufbau Unterkonstruktion | Knauf Platten Bewerteter Normtrittschall Ly (g) in dB Zeile
Holzbalkendecke A Holzbalkendecke B
(schwerer Einschub) (leichter Einschub)
Art Dicke FuRbodenaufbau FuRbodenaufbau
mm ohne | mit ohne | mit
D131/ K219 freitragende Decke, Neubau / Altbau teilentkernt, entkernt Knauf Schallschutznachweis T 004-11.06
47 41 56 45 20
GKB 12,5
557%) 467 21
Diamant 12,5 40 52 43 22

'//I’II/’//I’II/’ ZZZZZZ - Doppelprofil CW 75 51 42 23
' € freitragend GKF 18 . .
= 517%) 42%) 24
— I~ 460 mm Dammschicht
: R SE . o
‘ W ) ohne zusétziche  GKB  2x12,5 | 45 38 51 #1 25
| Dammschicht
Diamant 2x12,5 48 38 26
GKF 25 38 49 M 27

Tabelle 1.2: Bewerteter Normtrittschallpegel (L nw (g)) fiir Holzbalkendecken ohne / mit FuRbodenaufbau
Holzbalkendecken als Altbau

Deckenaufbau Unterkonstruktion | Knauf Platten Bewerteter Normtrittschall L p, (g) in dB Zeile
bei den Priifungen wurde die Holzbalkendecke A Holzbalkendecke B
geschlossene Altdecke durch folgende (schwerer Einschub) (leichter Einschub)
Unterkonstruktion représentiert:
Gipsplatte 12,5 mm + Holzlatte 50x30 Art Dicke | FuBbodenaufbau FuRbodenaufbau
(anstelle Putzschale) mm ohne | mit ohne | mit
D152A Metall-Unterkonstruktion, Altbau Knauf Schallschutznachweis T 005-11.06

Tragprofil CD 60x27 12,5 67 61 28
mit Direktschwing-

abhanger GKB

+ 40 mm Dammschicht 2x12,5 1 s ”9

Knauf Schallschutznachweis T 006-11.06

12,5 55 50 61 55 30
GKB
Doppelprofil CW 75 2x12,5 | 51 45 55 51 31
e  freitragend
IS
o + 60 mm Dammschicht
= (Holzbalkendecke A) GKF 18 57 51 32
: + 50 mm Dammschicht
(Holzbalkendecke B) Fireboard 20 57 5 "

GKF 25 54 49 34
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F12 Knauf Fertigteilestrich

Schallschutz - Holzbalkendecken

Tabelle 2: Konstruktionsbedingte Korrekturwerte K

knaug...

Konstruktive MaRnahmen Korrekturwert Ky | Zeile
Trittschallddmmung
Deckenbekleidung / Unterdecke
20 - 25 mm Fireboard anstelle 18 mm GKF 0dB 1
Diamant Platten anstelle Knauf GKB / GKF bei gut entkoppelten Deckenbekleidungen / Unterdecken (abgehéngt mit Direkt- - 3 dB (einlagig) 9
schwingabhanger, freitragende Decke); Luftschallddmmung wird ca. 2 - 3 dB verbessert -4 dB (zweilagig)
zusatzlicher Einbau von Mineralwolle bei Holzbalkendecke B (alte Bekleidung z. B. Putz entfernt);
. . 0dB 3
Luftschallddmmung wird ca. 1 dB verbessert
zusétzlicher Einbau von mind. 40 mm Mineralwolle bei Holzbalkendecke A (alte Bekleidung z. B. Putz entfernt) .44B 4
Luftschallddmmung wird ca. 3 - 4 dB verbessert
Federschiene anstelle CD 60x27 mit Direktschwingabhénger -1dB 5
Direktabhéanger anstelle Direktschwingabhénger 4 bis 6 dB 6
FuRboden
20 mm EPS Trittschalld@mmplatte anstelle 10 mm WF Trittschallddmmplatte 0dB 7
Trittschallddmmplatte 12/1 mm Mineralwolle (z.B. Floorrock GP) anstelle 10 mm WF Trittschallddmmplatte in Kombination mit ~1bis-2dB 8
schlecht enkoppelten Deckenbekleidungen (Holzlattung genagelt) bei Holzbalkendecke B
Trittschallddmmplatte 12/1 mm Mineralwolle (z.B. Floorrock GP) anstelle 10 mm WF Trittschalld@mmplatte in Kombination
mit gut entkoppelten Deckenbekleidungen / Unterdecken (abgehangt mit Direktschwingabhanger, freitragende Decke) 1 bis 3 dB 9
bei Holzbalkendecke B
Trittschallddmmplatte 12/1 mm Mineralwolle (z.B. Floorrock GP) anstelle 10 mm WF Trittschallddmmplatte .
) -1 bis-3dB 10
bei Holzbalkendecke A
= 30 mm Knauf Trockenschittung unter Trittschallddmmplatten -4dB 1
= 50 mm Knauf EPO-Leicht unter Trittschalld@mmplatten -2dB 12
23 mm Brio anstelle 18 mm Brio 0dB 13
Aufdopplung mit einer 2. Lage Fertigteilestrich-Elemente (Brio 18 oder Brio 23) ohne Verklebung -2bis-3dB 14
25 mm TUB (Gipsplatten) anstelle 18 mm Brio 2dB 15
35 mm FlieRestrich + 20/2 mm Mineralwolle anstelle 18 mm Brio + 10 mm WF; Luftschalld@mmung wird ca. 3 - 4 dB verbessert = -2 pis - 3 dB 16
Tabelle 3: Flankierende Massivwénde
Vorhandener Korrektursummand K fiir flankierende Wénde mit einer Masse von Zeile
Normtrittschallpegel
Lnw =Lnw @) * Kk 2150 kg/m? 2 300 kg/m? 2500 kg/m?
<55dB 1dB 1dB 0dB 1
<50dB 2dB 2dB 0dB 2
<45dB 5dB 2dB 1dB 3
<40dB 7dB 3dB 2dB 4
<35dB 10 dB 5dB 2dB 5

Ablesewerte fiir Beispielrechnung, siehe Seite 11

Ermittlung von Prognosewerten der Trittschallddmmung von Holzbalkendecken im Einbauzustand

Zur Ermittlung von Prognosewerten der Tritt-
schalld@mmung von Holzbalkendecken im Ein-
bauzustand L', (Prognose) sind neben der
vergleichenden schallschutztechnischen  Ein-
schatzung auf der Basis der Referenzdaten nach
Tabellen 1 und 2 Verluste durch Flankenweg-
tbertragungen (Korrekturwert K ) zu berick-
sichtigen.

Als Korrekturwerte in Bauten mit massiven Wan-
den werden Abschlagswerte in Abhé&ngigkeit von
dem eingeschatzten Normtrittschallpegel der
Decken und der Masse der flankierenden Wande
nach Tabelle 3 empfohlen.

Bei Bekleidung der flankierenden Wande mit
biegeweichen Vorsatzschalen kann auf einen
Abschlag (auch bei Wanden mit niedrigerer Fla-
chenmasse) verzichtet werden.

Damit wird der Prognosewert fiir Decken im Ein-
bauzustand nach folgender Gleichung ermittelt:

Low=Lnwt KL
Mit L= Ln‘w(B)(Tab. 1) + K (Tab. 2)
wird
Low= Ln’w(B)(Tab. 1) + K(Tab. 2) + K (Tab. 3)

Im Nachweisverfahren sollte zusatzlich ein Vor-
haltemaf} von 4 dB angesetzt werden, so dass

erf.L’,, = Ly, +4dB st

n,




F12 Knauf Fertigteilestrich

Schallschutz - Holzbalkendecken

Berechnung
L

nw

Prognosewert des bewerteten
Normtrittschallpegels der Ge-
samtkonstruktion im Einbau-
zustand

Nachweis

L‘n’W + VorhaltemaR

Beispielrechnung (Sanierung)

Geplante Deckenkonstruktion:

Deckenaufbau *
m 18 mm Brio
m 10 mm WF (Holzweichfaser)

m 30 mm Knauf Trockenschit-
tung PA (ca. 15 kg/m?)

m Rieselschutz

m 24 mm Spanplatte, ge-
schraubt

m 180 mm Balkenhdhe
m 160 mm Hohlraumd@mmung

m Freitragende Unterdecke
K219
(Abstand UK Holzbalken -
OK Beplankung: 100 mm),
25 mm Fireboard

Flankierende Wande

m Ziegelmauerwerk = 300 kg/m?

Gesucht: L i

L

nw

L

nw

Nachweis fiir Beispielrechnung

L‘n’W + VorhaltemaR

41dB +4dB

45dB

L n,w(B) + K K

Summe aller konstruktions-
bedingten Korrekturwerte

Bewerteter Normtrittschallpe-
gel der vergleichbaren Basis-
konstruktion (Priifstandswert)

(Tabelle 1) (Tabelle 2)

erf, L‘n'w (Anforderung, z.B. gemaR DIN 4109)

vergleichbare gepriifte
Basiskonstruktion:

von der vergleichbaren Ba-
siskonstruktion abweichende

m 18 mm Brio Komponenten:

m 10 mm WF (Holzweichfaser) 1. Bereich Fulboden

. — m 30 mm Knauf Trockenschiit-
tung PA (ca. 15 kg/m?)
. — ®
m 24 mm Spanplatte, ge- Ablesewert Tab. 2, Zeile 11
schraubt Kyq=-4dB

m 180 mm Balkenhéhe
m 160 mm Hohlraumdammung

m Freitragende Unterdecke
D131
(Abstand UK Holzbalken -
OK Beplankung: 100 mm),
18 mm GKF

2. Bereich Unterdecke:
25 mm Fireboard
anstelle 18 mm GKF

®
Ablesewert Tab. 2, Zeile 1

Ky =0 dB

Summe aller konstruktions-
© bedingten Korrekturwerte:

Ablesewert Tab. 1, Zeile 23: K¢ =(-4dB)+0dB

Lue) = 42 4B K, =-4 dB

42 dB + -4dB

41dB

erf, L‘n'w (Anforderung, z.B. gemaR DIN 4109)

erf. L’

nw

orf. L nw der DIN 4109, Beiblatt 2 fiir Wohnungstrenndecken (< 46 dB).

knauf

K,

Korrekturwert fiir flankierende
Massivwénde

(Tabelle 3)

flankierende Massivwande

Der Korrekturwert wird nach
Tabelle 3 aus dem Prognose-
wert fir die Deckenkonstruktion
ohne Verluste durch flankieren-
de Wande und der spezifischen
Masse der flankierenden Wande
ermittelt:

Prognosewert fiir Deckenkon-
struktion ohne  flankierende
Wande:

L =Ln‘W(B)(Tab.1)+KK

nw

L, =42 dB + (-4 dB) = 38 dB

ml,,s40
m Ziegelmauerwerk = 300 kg/m?

®
Ablesewert Tabelle 3, Zeile 4

K, =3dB

3dB

erfillt beispielsweise das Anforderungsniveaus fiir den erhdhten Schallschutz

* Die Decke besitzt die brandschutztechnische Klassifikation (bauaufsichtliche Kurzbezeichnung) F90 B von oben und von unten.

11



F126/F127 Knauf Fertigteilestrich Brio

Verlegung und Verarbeitung

knaug...

Verlegeschema

o auf Trennschicht / Dammschicht ¢ auf Trockenschiittung PA

VL i
s |
I - & ‘
8 Rest 4 |
4 |
1 1 =
|
|
7 5 |
|
3 |
B 10 L
2 =
e
=1
6 6 | _«%\
L
2 | £
Ui
9 Zh
3 =
|
|
5 7 |
i |
ZIK |
Rest 8 4 :
R:st4 | | 8 =
|
]I
|
i - J/JJ

L:‘—l = Verlegerichtungen

e Wandanschluss 1. Elementreihe

Falz bei Wandanschluss abschneiden
\

N e
|
e Verlegung auf Trennschicht / Dammschicht
Mit der Verlegung an der der Tir gegentiberliegenden Wand von links
beginnen. Im Turbereich kénnen die Elemente durchgehend verlegt
werden (Falls Stofy im Turbereich, diesen unterfittern).

e Verlegung auf Knauf Trockenschiittung PA
Mit der Verlegung an der Tiirseite beginnen.
Im Tirbereich ElementstoR unterfiittern.
Bei Einsatz einer Abdeckplatte Verlegung wie auf Trennschicht (s.o.).

Mehrlagige Verlegung

Die durchlaufenden Fugen der oberen und unteren Lage
um mindestens 20 cm versetzen.

Bei Verlegung Brio auf Brio:

Obere Lage mit 1/4 Element beginnen.

Falls erforderlich die Brio-Lagen miteinander mit Brio Flachenkleber
verkleben + verklammern, Abstand der Befestigunsmittel in Langs-
und Querrichtung < 300 mm.

Bei Verlegung Brio auf TUB 12,5 mm:
TUB-Platten abwechselnd quer und I&ngs verlegen. Brio-Elemente
anschliefend quer zur TUB-Verlegerichtung aufbringen.

Brio auf Brio Brio auf TUB 12,5 mm

i =

= untere Lagen

IS I N A E B

= obere Lagen

® z.B. F127 Knauf Brio-Verbundelement: Brio 18 WF

Verklebung + Verschraubung / Verklammerung

Elementverbindung durch
Verkleben + Verschrauben / Verklammern des Falzes

Knauf Brio Schraube
{ oder
i Klammer

Knauf Brio

Element F126 i R — i
Verbundelement F127 :
|
g e ee— Knauf Brio Falzkleber,

\ ' ~ 2Kleberschnilre pro Falz

=

‘i i Verschraubung /

Verklammerung:
Abstand < 300 mm

Schrauben / Klammern / Werkzeuge

Brio Schrauben:
e Brio 18: Brio Schraube 17 mm  (Material-Nr. 00067067)
e Brio 23: Brio Schraube 22 mm  (Material-Nr. 00067068)

Druckluftklammern: (nichtim Knauf Programm)

Lange: Drahtdurchmesser:
Brio 18: 14-16 mm > 1.2 mm
Brio 23: 18-20 mm -
Beispiele:
Hersteller:  Typenbezeichnung:
Brio 18: Brio 23:
Haubold KL 515 KL 520
Paslode N18-16 N18-19
Senco SLS20-M16  SLS20-M19

Klammergerdte: (nichtim Knauf Programm)
e Druckluftklammerer
oder

e Elektrotacker:
Novus J-172 A:  (Klammern Novus Typ 4)

Maestri MET 32: Brio 18: (Klammern 606/15)
Brio 23: (Klammern 606/18)




F126/F127 Knauf Fertigteilestrich Brio

Vertikalschnitte

Details M 1:5

knaug...

F127-V1  Anschluss an Standerwand

z.B. W111
Knauf Mineralwolle-
Randdammstreifen
Knauf Brio 18 WF
C§7 falls erforderlich
Siee ( PE-Folie
e
ot — s

F127-V6  PlattenstoR

mehrlagige Verlegung, verklebt + verklammert

Knauf Brio 18
KnaufBrio 18 WF =\ | - i Flachenkleber
PE-Folie - — Klammer
Knauf EPO Leicht — ( Knauf Brio Falzkleber
I L |

F126-V1  Wandanschluss Feuchtraum

Abdichtung z.B. Knauf Flachendicht
Eckenabdichtung z.B. 2.B. Fliesen auf

i

Hinterflillmaterial Abdichtung

Fugenverschluss z.B. Knauf Brio 18
Knauf Sanitar-Silicon

Knauf Flachendichtband | Knauf Flexkleber 25plus
aus Schaumstoff z.B. Knauf Flachendicht

T Knauf Trockenschiittung PA

F127-V3  Wandanschluss Holzbalkendecke

— T Knauf Mineralwolle-Randd&@mmstreifen
A1 /i~ Knauf Brio 18 EPS
— evil. Abdeckplatte (Knauf Platte = 9,5 mm)
— Knauf Trockenschuttung PA
— Rieselschutz Knauf Schrenzla‘ge od. Wellpappe

I

T

T

T
CYVVYYVVVY
®

77

F126-V2 Rohre in Dammschicht erdreichberiihrt

<100 mm

— Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint
— z.B. Mineralwolle

Knauf Brio 18
‘ z.B. EPSDEO —

o

i
T
‘/////////////%/%7//5
[ ' ' [

F127-V4  Hohenausgleich Knauf Trockenschiittung PA

Knauf Brio 18 WF

Knauf Trockenschittung PA
falls erforderlich — 1 (

PE-Folie

o
Al

F126-V3  Tiirbereich ElementstoR

Spanplatte = 22 mm — 1 1 — Knauf Séhnellbauschraube
mit Element verkleben | | | TN3,5x35
EPS DEO-Streifen — | | | r Knauf Brio 18
| | 1 I |
R 1 ::_‘:'. 1, H‘ D &f_’ T 7
IEARNLA ‘

(s S s s s
s s s s s
I’ // S // S // S // S S

100 mm

F126-V4  Bewegungsfuge bei Heizestrich

Warmeleitbleche — Fugenprofil
EPS DEO mit — 10 — Oberbelag
Heizrohren | | ~¢- — Knauf Brio 18

13
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F145 Knauf Fertigteilestrich TUB

Verlegung und Verarbeitung

knaug...

Verlegeschema

e auf Trennschicht /
Dammschicht

e auf Trockenschiittung PA

W

v

I

T
|
4

Unterfiifterung

N

A

— -

\
b
L

i V4
r J = Verlegerichtungen

= 1. Plattenlage = 2. Plattenlage

(mit 1/4 Platte beginnen)

e Verlegung auf Trennschicht / Dammschicht
Mit der Verlegung an der der Ttr gegenuberliegenden Wand beginnen.
Im Tirbereich kdnnen die Platten durchgehend verlegt werden (Falls
StoR im Turbereich, diesen unterfiittern).

e Verlegung auf Knauf Trockenschiittung PA
Mit der Verlegung an der Tirseite beginnen.
Im Tlrbereich PlattenstoB unterfiittern.
Bei Einsatz einer Abdeckplatte Verlegung wie auf Trennschicht (s.o.).

e Dreilagige Verlegung
Bei dreilagiger Verlegung darauf achten, dass die Fugen
aller drei Lagen zueinander versetzt sind.
Beispiel (siehe Skizze):
Die ersten zwei Lagen wie im Verlegeschema (s.0.) ausfiihren.
Erste Platte der dritten Lage auf die Mafle 1000x700 mm zuschneiden,
die weiteren Platten der dritten Lage anpassen und im Kreuzverband
verlegen.

v

= 3. Plattenlage

= 2. Plattenlage

= 1. Plattenlage

Plattenlagen mit Unterbodenkleber
verkleben und verklammern

/ﬁ/
Ve //

Verklebung + Verklammerung

Plattenverbindung durch
flachiges Verkleben + Verklammern

Klammer
— Knauf TUB 12,5
i 2. Plattenlage

Knauf — Knauf Unterbodenkleber
TUB 12,5 i : " ! i
1. Plattenlage ;
; [ 1
| |
' o | Verklammerung:
' N ' ca. 20 Klammern / Platte
Werkzeuge / Klammern

Mutterspachtel fiir Unterbodenkleber:
Ersatzzahnleisten (Zahnung B3):

(Material-Nr. 00004696)
(Material-Nr. 00004697)

Druckluftklammern: (nichtim Knauf Programm)

Lange: Drahtdurchmesser:
20-23 mm 21,2 mm

Beispiele:

Hersteller: Typenbezeichnung:

BeA 155/21 NK HZ CD

Bostitch BCS422CD

Bihnen N 12 LAB

Duo-Fast 76/22 CNK DNK

Haubold KG 722 CDnk

Holz-Her G22 GALV/F

Paslode S161/8" CD

Prebena Z22 CDNK HA

Schneider / Atro  114/22 CDNK HZ

Klammergeréte: (nichtim Knauf Programm)
e Druckluftklammerer

oder

e Elektrotacker:
Novus J-172 A (Klammern Novus Typ 4)

Maestri MET 32 (Klammern 606/22)




F145 Knauf Fertigteilestrich TUB

Vertikalschnitte

Details M 1:5

knaug...

F145-V1  Wandanschluss Massivdecke

_ 7 _
— Knauf Mineralwolle-Randdammstreifen
Klammer

— Knauf TUB 2x 12,5

— z.B. EPS DEO

r— falls erforderlich PE-Folie

VAV

TR LR

F145-V10 Wandanschluss Holzbalkendecke

— Knauf TUB 2x 12,5

— Mineralwolle (MW)

— Abdeckplatte (Knauf Platte = 9,5 mm)

— Knauf Trockenschiittung PA

— Rieselschutz: Knauf Schrgnzlage od. Wellpappe

Ty N T T N T o
YWYYYYAVVY VYV VY YV VAV VAV Y YV VY
1

ar

YYYYVVYVYYY

S Sesal

VYYYVVY

(] = |

Tk

A

T S
VWAVVYVWYAVVVAVYYY

F145-V2  PlattenstoB
Klammer — falls erforderlich Verspachtelung mit Knauf Uniflott
Knauf Unter- — — z.B. Mineralwolle (MW)
bodenkleber — Rohbodenausgleich,
Knauf — z.B. mit Knauf Nivellierspachtel 415
TUB 2x 12,5 — Knauf Estrichgrund

| |
| | [ |
] 1 [ 1

F145-V11 Rohre in Dammschicht
<100 mm
— z.B. Mineralwolle
Knauf TUB 2x 12,5 — — z.B.EPS DEO

F145-V13 Bewegungsfuge bei Heizestrich

Fugenprofil
Oberbelag —
KT ] 101 EPS DEO mit Heizrohren
Warme- " + + — Abdeckplatte (Knauf Platte = 9,5 mm)
leitbleche ~ Knauf Trocken‘schuttung PA" Knauf Trockenschittung PA — Klammer
‘ i falls erforderlich — — Knauf TUB 2x 12,5
i \ PE-Folie

F145-V12 Hohenausgleich Knauf Trockenschiittung PA

F145-V9  Tirpfostensteckwinkel

Diibel nicht in Roh-
decke verschrauben

— Turpfostensteckwinkel
— Knauf TUB 2x 12,5
|

Knauf Trockenschittung PA —
[

F145-V6  Tiirbereich Elementsto

Spanplatte = 19 mm —

mit TUB verkleben TN 3,5x35

i Knauf Schnellbauschraube
| [ Knauf TUB 2x 12,5

15



F126/F127 Knauf Fertigteilestrich Brio I{’”"II-'
Gips

Beispiele - Konstruktionen fiir verschiedene Einsatzbereiche

auf Sichtholzbalkendecke 1l auf alter Holzbalkendecke 1 + 2

e mit hohem Rohbodenausgleich

— Knauf Brio 18 WF (28 mm)
— Knauf Brio 18 WF (28 mm) 15 mm Knauf FlieRspachtel Faserflex 15 als Bodenausgl.
— 100 mm Knauf Trockenschittung PA als Rohrausgl. — Knauf Acryl als Fugenfillung
— Knauf Schrenzlage als Rieselschutz — Knauf Spezialhaftgrund
— Holzbalkendecke — Holzbalkendecke

e Aufbauhohe: ca. 128 mm e Aufbauhohe: ca. 43 mm
e Flachengewicht: ca. 74 kg/m? e Flachengewicht: ca. 54 kg/m?
o erkehrslast: Flachenlast 2 kN/m?, Einzellast 1 kN o \erkehrslast: Flachenlast 3 kN/m? Einzellast 2,5 kN
e Schallschutz: Trittschallminderung AL |, o =11dB e Schallschutz: Trittschallminderung AL , ;=7 dB
e Brandschutz: F90 von oben e Brandschutz: F90 von oben
e \Warmedurchlasswiderstand: 0,66 m2K / W e \Warmedurchlasswiderstand: 0,06 m2K / W
auf FuBbodenheizung - Massivdecke 1 + 2 iber Rohbodenplatte 1 + 2 + 3

e erdreichberiihrt

— Knauf Brio 23
— Warmeleitblech — Knauf Brio 23
— 30 mm FuBbodenheizung (Bauart B) — 100 mm Knauf Therm Warmeddmmplatte 035 DEO
— 20 mm Knauf Nivellierestrich 425 — Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint
als Bodenausgleich — 10 mm Knauf FlieRspachtel 315 als Bodenausgl.
— Knauf FE-Impragnierung als Haftbrlicke — Knauf Estrichgrund als Haftbriicke
— Massivdecke — Massivdecke

e Aufbauhohe: ca. 73 mm e Aufbauhohe: ca. 134 mm

e Flachengewicht: ca. 72 kg/m? e Flachengewicht: ca. 51 kg/m?

o \erkehrslast: Flachenlast 3 kN/m?, Einzellast 2 kN o erkehrslast: Flachenlast 3 kN/m?, Einzellast 3 kN
e Schallschutz: Trittschallminderung AL, =16 dB e Schallschutz: Trittschallminderung AL | =16 dB
e Brandschutz: F90 von oben e Brandschutz: F60 von oben

e Warmedurchlasswiderstand: 0,75 m?K / W unter FuRbodenheizung e \Warmedurchlasswiderstand: 2,92 m?K / W

Weitere Beispiele siche www.Knauf.de — Boden — Planbar & Konstruktionen

Einsatzbereiche: 1 =Wohnungsbau 2 =Biro 3 =Gewerbe
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Ausschreibungstexte

Pos. Beschreibung Menge Einheitspreis  Gesamtpreis

...... Sperrschicht gegen Restfeuchte aus der Rohdecke,
aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St6Re 20 cm Uberlappend.
Erzeugnis: ........cccuvvnee. vom Bieter einzutragen .. m? € €

...... Randstreifen aus Mineralwolle, Dicke 10 mm, Hohe 100 mm.
Erzeugnis: Knauf Randdéammstreifen .. m € €

...... Trennschicht als Rieselschutz auf Holzbalkendecke, aus beidseitig kunststoff-
beschichtetem Natronkraftpapier, mind. 100 g/m?, einlagig, StoRe mind. 8 cm (iberlappend.
Erzeugnis: Knauf Schrenzlage . m> € L €

...... Ausgleichen des Untergrundes aus.............cocvvveence.
bei Gefalleabweichungen/ grokeren Unebenheiten/
bei vorhandenen Rohren/ Kabeln/ zum Hohenausgleich *,
durch Schittung aus mineralisch ummanteltem vulkanischen Gestein,
Ausgleichsschuttung abdecken mit Gipsplatten, * Dicke in mm ....... .
Erzeugnis: Knauf TrockenschittungPA . m € L €

...... Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten mit Stufenfalz 35 mm,
Nenndicke 18 mm/ 23 mm *, auf Beton/ Holzbalkendecke/ FuBbodenheizung *
mit Ausgleichsschicht/ Dammschicht/ Trennschicht *,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F30/ F60/ F90 *, Brandbelastung von der Deckenoberseite, *
Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1, zur Aufnahme von ...........ccccccueueueeee. , stuhlrollenfest. *
Erzeugnis/ System: Knauf Brio-Elemente 18/23* .. m € L €

...... Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten mit Stufenfalz 35 mm,
Nenndicke 18 mm/ 23 mm *,
als Verbundelement mit Trittschallddmmschicht aus
Holzfaser-Dammstoff DIN EN 13171, dynamische Steifigkeit in MN/m?® = 40,
Dammschichtdicke 10 mm, auf Beton/ auf Holzbalkendecke *,
mit Ausgleichsschicht/ Ddmmschicht/ Trennschicht *,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F60/ F90 *, Brandbelastung von der Deckenoberseite, *
zur Aufnahme von .................... , stuhlrollenfest. *
Erzeugnis/ System: Knauf Brio-Verbundelemente 18 WF/23WF* ... m € L €

...... Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten mit Stufenfalz 35 mm, Nenndicke 18 mm,
als Verbundelement mit Warmedammschicht aus Styropor EPS DIN EN 13163,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 040, Dammschichtdicke 20 mm,
auf Beton/ auf Holzbalkendecke *, mit Ausgleichsschicht/ DAmmschicht/ Trennschicht *,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F30, Brandbelastung von der Deckenoberseite, *
zur Aufnahme von .................... , stuhlrollenfest. *
Erzeugnis/ System: Knauf Brio Verbundelemente 48PS .. m € L €

...... Fertigteilestrich aus Gipsplatten DIN 18180, Nenndicke 25/ 37,5 * mm,
auf Beton/ Holzbalkendecke/ FuRbodenheizung *,
mit Ausgleichsschicht/ Ddmmschicht/ Trennschicht *,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F60 (zweilagig)/ FO0 (dreilagig/ zweilagig + ............... 0
Brandbelastung von der Deckenoberseite, * zur Aufnahme von ... .
Erzeugnis/ System: Knauf TUB-Platten .. m> € L €

...... Grundieren von Bodenflachen aus Fertigteilestrich,
mit I6sungsmittelfreier Kunststoffdispersion, Verbrauch ca. 50 g/m?.
Erzeugnis: Knauf Estrichgrund . m* € L €

...... Vollflachiges Spachteln des Untergrundes aus Fertigteilestrich
mit besonders spannungsarmem Calciumsulfat-FlieRspachtel aus Werktrockenmartel,
stuhlrollenfest ab 2 mm Schichtdicke,* Dicke in mm ............... .
Erzeugnis: Knauf Nivellierspachtel4ts .. m* € €

* Nichtzutreffendes streichen Summe ............... €
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Materialbedarf, Konstruktion, Untergrund und Hohenausgleich

Materialbedarf je m* FuBboden ohne Verlust- und Verschnittzuschlag

knaug..

Menge als Durchschnittswert

Knauf Brio-Elemente, 18 oder 23 mm dick, sind
Gipsfaserplatten im Format 0,6 m x 1,2 m mit
eingefrastem 35 mm breitem Stufenfalz. Die Ele-
mente werden im Falzbereich mit zwei Schniiren
Knauf Brio Falzkleber geklebt u. geschraubt oder
geklammert. Geeignet fiir Fulbodenheizungen.

Bezeichnung Fremdmaterial = kursiv gedruckt | Einheit | Brio (F126 / F127) TUB 2x 12,5 (F145)
Mineralwolle-Randdammstreifen 100 mm breit m anteilig Wandanschluss anteilig Wandanschluss
bzw Brio-Elemente: Brio 18 oder Brio 23 o 1 -

" Brio-Verbundelemente: Brio 18 WF od. Brio 18 EPS od. Brio 23 WF -
TUB-Platten: TUB 2x 12,5 m? 2
Falzverklebung:

Brio Falzkleber, Flasche 0,8 kg, (2 Schniire) g 40

Flachiges Verkleben:

Brio Flachenkleber (nur bei mehrlagiger Verlegung), Eimer 15 kg kg 0,6 -
Unterbodenkleber, Eimer 15 kg kg - 0,6
Verschraubung / Verklammerung:

bzw Brio Schrauben 17 mm oder 22 mm st 1" -

" Klammern 20
Uniflott fir Fugenverspachtelung kg nach Bedarf nach Bedarf
Trockenschittung PA, je cm Schiitthohe | 10 10
Abdeckplatte (auf Trockenschiittung) m? 1 1
EPO-Leicht (bestehend aus 2 Komponenten), je cm Aufbauh6he

N FE-Imprégnierung (2K-Epoxidharz) kg 0,17 0,17
EPO-Perl (Blahglasgranulat) | 10 10
Estrichgrund (1:1 mit Wasser verdinnt) g 50 50
Konstruktion
F126 Brio-Elemente F127 Brio-Verbundelemente F145 TUB-Platten

Brio-Elemente, Dicke 18 mm, kaschiertm. 10 mm
Holzfaser-Trittschalldd@mmschicht (Gesamtdicke
28 mm)/ 20 mm Polystyrol-Warmedammschicht
(Gesamtdicke 38 mm) oder Brio-Elemente, Di-
cke 23 mm, kaschiert mit 10 mm Holzfaser-Tritt-
schalld@mmschicht (Gesamtdicke 33 mm).

Zwei Lagen Trockenunterbodenplatten, 12,5
mm dick, auf der Baustelle vollflachig mit Knauf
Unterbodenkleber verklebt und geklammert (Ge-
samtdicke 25 mm). Geeignet fiir Fulbodenhei-
zungen.

Untergrund und Hohenausgleich

Untergrund

m Kontrolle des Untergrundes und der evtl. aus-
gefihrten Hohenausgleichsschicht (Uneben-
heiten, Hohendifferenz, Tragfahigkeit);

Bei Holzbalkendecken besonders auf tragfa-
higen Untergrund aus Dielen oder Holzwerk-
stoffplatten achten (Durchbiegung max. 1/300).
Keine direkte Verlegung von Fertigteilestrich
auf Holzbalken;

Verlegung tber Fehlboden und Ausgleich mit
Schiittung oder Knauf EPO-Leicht nur, wenn
eine ausreichende Tragfahigkeit des Fehlbo-
dens gewahrleistet ist;

m Bei Stahlbetondecken als Schutz vor Aufstei-
gen von Restfeuchte aus der Decke PE-Folie
0,2 mm dick mit mind. 20 cm Uberlappung ver-
legen und an den Wanden in Konstruktionsho-
he hochziehen.

m Bei erdreichbertihrten Betonplatten Abdichtung
gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195-4
mit Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint aus-
fihren.

m Als Wandanschluss 10 mm dicken Knauf Mine-
ralwolle-Randdammstreifen einlegen.

m Dammschichten: Fur Eignungsnachweise gel-
ten die technischen Angaben des jeweiligen
Herstellers.

Hohenausgleich des Rohbodens
m Oberflache muss ausreichend eben sein - Ho-

henkontrolle! Fertigteilestrich muss vollflachig

aufliegen.
m Bei geringfiigigen Unebenheiten bei ausge-
tretener Altdielung und direkter Verlegung des
Fertigteilestrichs ohne Dammschicht als Aus-
gleich Wellpappe oder Filzpappe verwenden,
an den Wanden nicht hochziehen.
Bei geringfligigem Ausgleich < 15 mm Knauf
Nivellierspachtel 415 bzw. < 10 mm Knauf
FlieR-Spachtel 315 einsetzen. Verbrauch ca.
1,6 kg/m? pro mm Schichtdicke.
Bei Ausgleichshohe 10 - 35 mm Knauf Nivel-
lierestrich 425 bzw. bei 5 - 30 mm Knauf Dinn-
Estrich 325 verwenden. Verbrauch ca. 1,8 bzw.
1,6 kg/m? pro mm Schichtdicke.
Holzuntergriinde kénnen mit Knauf Faserflex
15* gespachtelt werden (< 15 mm). Vorheriges
Grundieren mit Knauf Spezialgrund.
Knauf Trockenschiittung PA (Kérnung 1 - 6 mm,
Flachengewicht ca. 5 kg/m? je cm Hohe), Rest-
feuchte <1 %, Schiitthdhe 20 - 100 mm, ab ca.
50 mm Schiitthdhe zusatzlich verdichten. Zur
Arbeitserleichterung die Trockenschiittung mit
einer Gipsplatte oder Fasoperl-A8 abdecken;
unter Mineralwolle-Dammschicht ist diese
Abdeckung erforderlich, unter EPS-Damm-
schichten empfohlen. Auf Holzbalkendecken
ist ein Rieselschutz mit Knauf Schrenzlage,
erforderlich. Knauf Trockenschiittung PA nicht
auf Brettstapeldecken einsetzen. Trocken-
schiittungen nicht in Raumen mit hoher dyna-

mischer Beanspruchung (z. B. Waschmaschi-
nen, Wascheschleudern u.a.) verwenden.

m Bei gleichbleibendem Hohenausgleich oder auf
der Rohdecke verlegten Installationsrohren:
Styropor EPS DEO mit Druckfestigkeit = 100
kN/m? oder zementgebundene Holzwolle-
Leichtbauplatten (DIN 1101). Rohre mit Mine-
ralwolle ummanteln, EPS- bzw. Leichtbauplat-
ten entsprechend aussparen. Fertigteilestrich
rechtwinklig im Verband zu den Damm- bzw.
Ausgleichsplatten verlegen.

m Knauf EPO-Leicht ist ein schnell abbindender
und nach 24 h begehbarer, wasserfreier Aus-
gleichsmértel fiir Schichtdicken von 15 bis 800
mm bei einer Rohdichte von ca. 200 kg/m®.
Knauf EPO-Leicht wird eingesetzt zum Aus-
gleich von unebenen Rohbdden, zum Fiillen
von Hohlrdumen und zum Hohenausgleich,
insbesondere bei hoher dynamischer Bean-
spruchung (z. B. Waschmaschinen, Wasche-
schleudern u.a.).

m Bei direkter Verlegung von Knauf Brio-Ele-
menten oder TUB-Platten ohne Dammschicht
auf den ebenen bzw. gespachtelten Rohboden
oder auf EPO-Leicht dlinnes Vlies, Weichpap-
pe oder ahnliches zwischenlegen.

m Knauf EPO-Leicht kann bei Betonplatten auch
unterhalb einer eventuell notwendigen Abdich-
tung eingesetzt werden.

* Knauf Bauprodukte GmbH
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Verlegung, Oberflichenbehandlung und Belédge

knaug..

Verlegung

Verlegung allgemein

m Knauf Brio-Elemente und TUB-Platten kénnen
als unbeheizte Konstruktion fugenlos ausge-
fihrt werden. Bauwerksfugen sind im Estrich
zu Ubernehmen.

m Im Tlrbereich durchgehend verlegen oder un-

terhalb des Tirblattes stumpfen Sto ausbil-
den und mit ca. 10 cm breitem Holzwerkstoff-
Plattenstreifen = 19 mm unterfangen und mit
Elementen/ Platten verkleben (mit Brio Falzkle-
ber, bei TUB-Platten auch mit Weiflleim) und
verschrauben.
Bei Anschlissen von Fertigteilestrich an ande-
re Bodenaufbauten (z.B. mit FlieBestrich) An-
schlag bzw. Trennschiene vorsehen oder Be-
wegungsfugenprofil einsetzen und dabei Folie
hochziehen. Trockenschittung im Anschluss-
bereich gut vorverdichten.

m PlattenstoRe/ -fugen ggf. m. Knauf Uniflott
spachteln.

m Fertigteilestrich nach dem Verlegen ca. vier
Stunden (temperaturabhangig) nicht betreten,
damit der Kleber ungestort abbindet.

m Oberflache des Estrichs vor Baustellenverkehr
schitzen. Es ist ratsam, den Estrich erst nach
Abschluss der anderen Arbeiten zu verlegen.

m LAcher und Ausbrlche im Fertigteilestrich las-
sen sich mit Knauf Stretto Reparaturset aus-
bessern. Hierfir werden die Estrichflanken mit
Knauf FE-Imprégnieurng vorgestrichen. An-
schlieBend wird frisch in frisch Knauf Stretto
angearbeitet.

Heizestrich

Knauf F126 Brio-Elemente und F145 TUB-Plat-
ten kénnen auf FuBbodenheizung verlegt wer-
den. In Tirdurchgangen und ab Kantenlédngen
von ca. 20 m wird der Einbau von Bewegungsfu-
gen empfohlen. Die Vorlauftemperatur darf 55°C
nicht Uberschreiten.

Der Einsatz von ElektrofuRbodenheizung oder
elektrischer Fliesentemperierung ist nur bedingt
geeignet. Ein Warmestau (z.B. unter Schranken,
Teppichen) ist unbedingt auszuschliefen. Das
Estrichelement darf an keiner Stelle eine Tempe-
ratur von 45°C (iberschreiten.

F126 Brio-Elemente/

F127 Brio-Verbundelemente

m Mit der Verlegung an der der Tir gegenliber
liegenden Wand von links beginnen. Platten-
Uberstand (Stufenfalz) im Wandanschlussbe-
reich abschneiden.

m Bei Verlegung direkt auf Trockenschiittung an
der Tur von rechts beginnen. Fir eine zeitspa-
rende Verlegung wird empfohlen, die Trocken-
schiittung mit einer Abdeckplatte abzudecken.
Die Verlegung in diesem Fall an der der Tiir ge-
geniiber liegenden Wand von links beginnen.

m Elemente durchgehend verlegen; mit dem Ab-
schnitt der ersten Reihe die neue Reihe ver-
setzt beginnen (kein Verschnitt). Fugenversatz
mindestens 20 c¢m, Kreuzfugen und stumpfe
StoRe sind nicht zuléssig.

m Feste starre Verbindung durch Verkleben und
SchlieRen der Brio-Element-Stofe im Falz mit
Knauf Brio Falzkleber (2 Kleberschnire).

m Brio-Elemente im Falzbereich mit Brio Schrau-
ben, 17 mm (Brio 18) bzw. 22 mm (Brio 23)
lang verschrauben oder mit Klammern fixieren
(Abstand < 300 mm).

m Bei mehrlagiger Verlegung von Brio-Elementen
falls erforderlich die Brio-Lagen mit Brio Fla-
chenkleber verkleben (Zahnung B3) und ver-
klammern oder verschrauben. Als Schrauben
Vidiwall-Spezialschrauben 30 mm oder 45 mm
verwenden.

F145 TUB-Platten

m Erste Plattenlage, mit ganzer Platte begin-
nend, auf Kreuzfuge verlegen. Zweite Plat-
tenlage nach Auftrag von Knauf Unterboden-
kleber (Zahnung B3) mit halber Platte begin-
nend (Eckbereich mit Viertelplatte) und um hal-
be Plattenlange versetzt auf Kreuzfuge verle-
gen.

m Beim Klammern Platte belasten (durch Korper-
gewicht).

m TUB-Platten mit ca. 20 Klammern (Industrie-
klammern, 20 bis 23 mm lang) je Platte ver-
klammern.

Oberflaichenbehandlung und Belédge

Feuchtigkeitsschutz in Feuchtrdumen

Bei wasserbeaufschlagten Flachen in hauslichen
Badern u. Kichen vollflachige Abdichtung mit
Knauf Flachendicht, Wandanschllisse mit Knauf
Flachendichtband ausfihren.

Stuhlrollenfestigkeit

Fertigteilestrich Knauf Brio ist ohne zusatzliche
MaRnahmen stuhlrollenfest. Knauf TUB-Platten
sind bei vollflachiger, mind. 2 mm dicker Spach-
telung mit Knauf Nivellierspachtel 415 stuhlrol-
lenfest.

Grundieren

Vor Belagsverlegung und vor dem Spachteln
Knauf Brio und Knauf TUB-Platten mit Knauf Est-
richgrund (1:1 mit Wasser verdinnt) grundieren.
Bei Parkettverlegung systembezogen zum Kle-
ber vorstreichen.

Elastische Diinnbelége

Bei elastischen Dlnnbeldgen (z.B. PVC, Lino-
leum) Knauf Fertigteilestrich vollflachig, minde-
stens 2 mm dick mit Knauf Nivellierspachtel 415
spachteln. PlattenstoRe/ -fugen vorher mit Knauf
Uniflott spachteln und anschlieBend vollflachig
mit Knauf Estrichgrund (1:1) grundieren.

Fertigparkett oder Mosaikparkett
Mehrschichtiges Fertigparkett oder Mosaikpar-
kett (Mosaikwiirfel) sind bei vollflachiger Ver-
klebung auf Fertigteilestrich geeignet. In Riick-
sprache mit Knauf oder mit Uzin Utz AG (Tel.
07 31 /40 97-257) kénnen auch andere Parkett-
arten verlegt werden.

Auf Trennlage oder mit Bligelmontage konnen
grundsatzlich auch andere Parkettarten einge-
setzt werden.

Werden Knauf Fertigteilestriche vor Parkettver-
legung mit Nivellierspachtel 415 gespachtelt, ist
wie unter ,Elastische Dinnbeldge“ beschrieben
vorzugehen.

Keramische Beldge

Verlegung im Dinnbett: Bodenfliesen mit
max. 33 cm x 33 cm GroRe verwenden, flexible
Kleber verwenden.

Bei nicht nachgiebigem Unterbau (Ausgleich mit
Knauf EPO-Leicht) und/ oder Erh6hung der Trag-
schichtdicke (doppellagiger Verlegung von Brio)
kénnen nach Riicksprache mit Knauf auch gro-
Rere Formate und Naturstein verlegt werden.
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Ubereinstimmungserklarungen

Die objektbezogene Ubereinstimmungserklarung ist bei Knauf Direkt Technischer Auskunft-Service abrufbar.

Ubereinstimmungserklarung des Herstellers des Bauteils ‘

L 12T 3 (=Y 1T OO PUP s FESTTSTTRPRPRO
(Name, Anschrift)

Baustelle [ GO aUAE: b e e ettt B
Datum der Herstellung: ekttt BB e

Bauteil | ANTOrderUNGEN: et ettt ettt B

Hiermit wird bestatigt, dass das vorgenannte Knauf Fertigteilestrich-System entsprechend
Knauf Detailblatt F12 Knauf Fertigteilestrich, Ausgabe 02/2007

mit den dort benannten Systemkomponenten hergestellt und eingebaut wurde
und damit im Bezug auf unten stehende Ubereinstimmungserklarung des System-
anbieters nach den giiltigen bauaufsichtlichen Nachweisen beziiglich Statik,
Schallschutz und Brandschutz gebaut wurde.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

Ubereinstimmungserklarung des Systemanﬁters -

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Hiermit wird versichert, dass die im Knauf Detailblatt F12 Knauf Fertigteilestrich - Ausgabe 02/2007 enthaltenen Konstruktionsvarianten, Ausfiihrungsde-
tails und aufgefiihrten Produkte den jeweils hierzu benannten giiltigen bauaufsichtlichen Nachweisen in vollem Umfang entsprechen.

Dies gilt insbesondere, sofern und soweit fiir das jeweilige System / Detail angegeben, fir
m den Brandschutz nach ABP P-3103/9975

Zur Erfiillung aller vorgenannten. bauaufsichtlichen Anforderungen bei der Erstellung von Knauf Fertigteilestrich-Systemen ist die Ausfiihrung und Anwen-
dung entsprechend.dem Knauf Detailblatt F12 in aktuellster Fassung mit den dort benannten Systemkomponenten erforderlich und durch den Hersteller des
Bauteils mit der oben stehenden Ubereinstimmungserklarung gegentiber dem Bauherm zu bestatigen.

Iphofen, im Februar2007
”ﬁ Gjps n
Prof. Dr. Hummel Dr. Ruf
Knauf Direkt Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen kdnnen nur erreicht werden, wenn die

Technischer Auskunft-Service:  ausschlieBliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

» Tel.: 09001 31-1000 * * Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B.
private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilanrufer 1,48 €/Min.

» Fax: 01805 31-4000 ** 0,14 €Min.
> www.knauf.de Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewahrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen
und Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres iibertragen werden konnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke
und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
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